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广东超华科技股份有限公司.

中国广东省梅县雁洋镇松坪村.

.

以下测试之样品是由申请者所提供及确认 : 电解铜箔.

SGS工作编号 :. CP18-061048 - SZ.

型号 :. 粉红.

样品接收日期 :. 2018年11月12日.

测试周期 :. 2018年11月12日 - 2018年11月20日.

测试要求 :. 根据客户要求测试.

请参见下一页.

请参见下一页.

测试方法 :.

测试结果 :.

Echo Yeung杨谷毅.

批准签署人.

通标标准技术服务有限公司广州分公司
授权签名.
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测试结果 :.

测试样品描述 :.

样品编号. SGS样品ID. 描述.

SN1. CAN18-234345.001 红铜色金属.

备注 :.

(1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%.

(2) MDL = 方法检测限.

(3) ND = 未检出 ( < MDL ).

(4) "-" = 未规定.

卤素.

测试方法 :. 参考EN 14582:2016，用 IC分析。.

测试项目. 单位. MDL. 001.

氟 (F). mg/kg. 50 ND

氯 (Cl). mg/kg. 50 ND

溴 (Br). mg/kg. 50 ND

碘 (I). mg/kg. 50 ND

元素分析.

测试方法 :. SGS内部方法(GZTC CHEM-TOP-009-01，参考US EPA 方法 3050B:1996)，采用ICP-OES进行

分析。.

测试项目. 单位. MDL. 001.

铍 (Be). mg/kg. 5 ND

四溴双酚-A.

测试方法 :. SGS内部方法(GZTC CHEM-TOP-065，参考US EPA方法3540C:1996)，采用GC-MS & 

HPLC-MS进行分析。.
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测试项目. 单位. MDL.

mg/kg.

001.

10 ND四溴双酚-A.

红磷.

测试方法 :. 参考SGS内部方法(GZTC CHEM-TOP-215-01)，用PY-GC-MS &ICP-OES分析。.

测试项目. 单位. MDL.

mg/kg.

001.

500 ND红磷.

六溴环十二烷(HBCDD).

测试方法 :. 参考 IEC 62321:2008, 用 GC-MS分析。.

测试项目. 单位. MDL. 001.

六溴环十二烷(HBCDD). mg/kg. 10 ND

备注 :.

～.

全氟辛酸(PFOA)和全氟辛烷磺酸(PFOS).

测试方法 :. 参考CEN/TS15968:2010方法，用 LC-MS分析。.

测试项目. CAS NO. 单位. MDL. 001.

全氟辛酸(PFOA). 335-67-1. mg/kg. 10. ND.

全氟辛烷磺酸及其衍生物 (PFOS)^. -. mg/kg. 10. ND.

备注 :.

（1）^全氟辛烷磺酸(PFOS)及其衍生物包含全氟辛烷磺酸(PFOS)、全氟辛基磺酰胺(PFOSA)、2-（N-乙

基全氟辛基磺酰胺）乙醇(EtFOSE)、N-甲基全氟辛烷磺酰胺(MeFOSA)、N-乙基全氟辛烷磺酰

胺(EtFOSA)和2-（N-甲基全氟辛基磺酰胺）乙醇(MeFOSE)。.

邻苯二甲酸盐(或酯).

测试方法 :. 参考EN 14372: 2004的方法测定, 采用GC-MS进行分析。.
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测试项目. CAS NO. 单位. MDL. 001.

邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP). 117-84-0. %(w/w). 0.003. ND.

邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP). 28553-12-0 / 

68515-48-0.

%(w/w). 0.010. ND.

邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP). 26761-40-0 / 

68515-49-1.

%(w/w). 0.010. ND.

邻苯二甲酸二正己酯  (DnHP). 84-75-3. %(w/w). 0.003. ND.

邻苯二甲酸二(2-甲氧基乙基)酯 (DMEP). 117-82-8. %(w/w). 0.003. ND.

邻苯二甲酸二正戊酯 (DnPP). 131-18-0. %(w/w). 0.003. ND.

备注 :.

(1) DBP, BBP, DEHP参考信息: 1907/2006/EC Reach附录XVII的修正指令——552/2009/EC第51条

     (前身为2005/84/EC) 的要求:

     i) 不允许DBP，BBP, DEHP质量浓度高于0.1%的可塑性物料用于玩具和儿童护理品.

     ii) 当玩具和儿童护理品中的可塑性物料含DBP, BBP, DEHP质量浓度高于0.1%时,不得投放市场.

     详细信息请参见Regulation (EC) No 552/2009

(2) DINP, DNOP, DIDP参考信息: 1907/2006/EC Reach附录XVII的修正指令——552/2009/EC第52条

     (前身为2005/84/EC) 的要求:

     i) 不允许DINP, DNOP, DIDP质量浓度高于0.1%的可塑性物料用于可放入儿童口中的玩具和儿童

     护理品.

     ii) 当可放入儿童口中的玩具和儿童护理品中的可塑性物料含DINP, DNOP, DIDP质量浓度高于0.1%时,

     不得投放市场.

     详细信息请参见Regulation (EC) No 552/2009..
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附件 
 

Phthalates 测试流程图 
 
 

预处理 

量取 

用溶剂萃取 

过滤 

浓缩/稀释 

气相色谱-质谱联用仪 

数据 
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附件 
 

Halogen 测试流程图 
 
 

预处理 

量取 

在含氧密闭设备中燃烧 

离子色谱分析，必要时采用其他仪
器辅助确认 

过滤 

数据 

燃烧产物的吸收 
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附件 
 

元素测试流程图 
 

预处理 

量取 

酸消解 

电感耦合等离子体发射光谱仪/原子
吸收光谱仪 

溶液 

数据 

过滤 



测试报告. No. CANEC1823434504  日期: 2018年11月20日. 第8页,共11页.

 

附件 
 

PFOA / PFOS 测试流程图 
 
 

预处理 

量取 

用溶剂萃取 

过滤 

浓缩/稀释 

液相色谱-质谱联用仪 

数据 
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附件 
 

HBCDD 测试流程图 
 
 

预处理 

量取 

用溶剂萃取 

过滤 

浓缩/稀释 

气相色谱-质谱联用仪 

数据 
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附件 
 

TBBP-A 测试流程图 
 
 

预处理 

量取 

用溶剂萃取 

过滤 

衍生化 

气相色谱-质谱联用仪 & 
液相色谱_质谱联用仪 

 

数据 

液液萃取 

浓缩/稀释 
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样品照片:.

CANEC1823434504

CAN18-234345.001.

此照片仅限于随SGS正本报告使用.

*** 报告完 ***.
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